
Склеивание вспененного ПВХ 

Для склеивания листов вспененного ПВХ между собой больше всего 

подходит растворяющий клей (для так называемой холодной сварки 

Cosmofen Plus), в некоторых случаях используется реактивный клей 

(например, так называемый секундный клей, Cosmoplast 507, 500L, 

Cosmofen CA 12). При склеивании с другими, непористыми или 

неабсорбирующими материалами, можно использовать, прежде всего, 

растворяющий контактный клей (клей должен наноситься на обе 

поверхности, приблизительное количество 150 г/м2) или двухкомпонентный 

полиуретановый клей без растворителей (наносится на одну поверхность). 

Для склеивания с пористыми или абсорбирующими материалами можно 

наряду с вышеуказанным контактным клеем использовать водный 

дисперсный 

клей или двухкомпонентный полиуретановый клей. 

Рекомендуется проводить собственные пробы в каждом конкретном случае. 

СОВЕТ!!! Наряду с комбинированием материалов при выборе клея следует 

обращать внимание на другие факторы, которые также могут повлиять на 

результаты склеивания, например устойчивость к атмосферным 

воздействиям, к химическим веществам, эластичность клеевого шва и т.д. 

 


